ИЗБОРНОМ ВЕЋУ МАШИНСКОГ ФАКУЛТЕТА 

УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ

Одлуком изборног већа Машинског факултета у Нишу бр. 612-450/1-8/2007 од 18. 5. 2007. године, а на основу члана 69 Статута Машинског факултета у Нишу, а на основу предлога Катедре за Производно-информационе технологије и менаџмент, именовани смо за чланове Комисије за писање реферата за избор једног доцента или ванредног професора за ужу научну област ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ. 
Конкурс је објављен Службеном Гласнику Републике Србије бр. 33/2007 од 10.4.2007. године. 
На објављени конкурс пријавио се само један кандидат - др Горан Раденковић, доцент Машинског факултета у Нишу.

На основу конкурсног материјала и упућености у рад кандидата, у складу са Законом о Универзитету и Статутом Универзитета у Нишу, подносимо Изборном већу Машинског факултета у Нишу следећи:

И З В Е Ш Т А Ј
1. БИОГРАФСКИ ПОДАЦИ

1.1. Лични подаци

Кандидат др Горан Раденковић, доцент Машинског факултета Универзитета у Нишу, рођен је 13.02.1955. год. у Лесковцу. Од 1989 стално је настањен у Нишу. Ожењен је и отац једног детета.
1.2. Подаци о досадашњем образовању

Горан Раденковић је завршио основну и средњу Машинско-техничку школу, у Лесковцу са одличним успехом. За постигнути успех на крају средње школе је добио похвалницу.

Машински факултет Универзитета у Нишу уписао је 1974. године а дипломирао јуна 1979. године, са просечном оценом положених испита 8,61. Дипломски рад са називом ''Могућности повећања снаге мотора ЗАСТАВА 640 прехрањивањем уз усаглашавање разводног механизма'' је одбранио са оценом 10. У току студија је учествовао у раду Стручног удружења студената и на једној од Машинијада излагао рад ''Разводни механизам мотора СУС''. Од стране Универзитета у Нишу награђен је за највиши просек оцена школске 1977/78. и 1978/79. године, и као најбољи студент, постаје стипендиста Универзитета у Нишу. 1980. године проглашен је за најбољег дипломираног студента Машинског факултета и добио је Повељу Универзитета у Нишу и ручни сат.

Последипломске студије из области производног машинства на Машинском факултету Универзитета у Нишу уписао је децембра 1980. године, и положио седам испита до одласка у ЈНА, октобра 1982. После повратка, 1983. године, је положио и последњи испит последипломских студија остваривши просечну оцену 9,88. Јануара 1988. године одбранио је магистарски рад на Машинском факултету у Нишу, са називом ''Испитивање утицаја термичке обраде на ударну жилавост ливеног нискоугљеничног челика са око 13 процената хрома''. Ментор магистарског рада је био др Добросав Станковић, ванр. проф, а након његове смрти менторство је прихватила др Нада Видојевић, ред. проф. Технолошко-металуршког факултета у Београду.

Докторску дисертацију са називом: ''Утицај термичке обраде на микроструктуру и својства ливеног нерђајућег челика аустенитно-феритног типа'' је одбранио јула 2001. године на Технолошко-металуршком факултету Универзитета у Београду. Ментор докторског рада је била др Зорица Цвијовић, ред. проф.
1.3. Професионална каријера

Кандидат др Горан Раденковић је од новембра 1979. године запошљен на Машинском факултету Универзитета у Нишу, прво као сарадник Института, а затим, након окончања изборног поступка, од марта 1980. године као асистент-приправник на предмету ''Машински материјали''. Крајем 1983. године је реизабран за асистента-приправника на предмету ''Машински материјали''.

Након одбране магистарског рада 1988. године је изабран за асистента на предмету ''Машински материјали''. У периоду израде магистарског а делом и докторског рада изводио је вежбе са увећаним фондом часова (од 0+12 до 0+16, по семестру) и  учествовао у организацији и извођењу испита.  Такође је био укључен у извођењу наставе са предавањима која су била из области докторске тезе (поглавља која се односе на специјалне челике). У овом периоду свог рада је учестовао у изради преко 30 дипломских радова, углавном студената двогодишње наставе.
Од 1994 године учествује на на дугогодишњем пројекту фундаменталних наука под називом «Металика», чији је носилац био Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду. Сарадњу са овим факултетом је наставио радом на још два пројекта из области основних наука. Такође је учествовао на иновационом и пројекту технолошког развоја.
У звање доцента је изабран 2002. године. У последњем изборном периоду је држао предавања на предмету ''Машински материјали'' (друга година студија од 2002 до 2005 год.) и на предмету ''Технички материјали'' (прва година студија од 2005 до 2007). Осим тога је држао наставу менторског типа на изборним предметима (пета година студија од 2004 до 2006) ''Термичка обрада и ојачавање површина'' и ''Композитни материјали'' и спремио планове и програме изборних предмета за дипломске студије ''Избор материјала'' (пета година) и ''Технологије ливења и заваривања'' (трећа година).
Осим наведених предавања за студенте учествовао је у извођењу и неколико курсева из области машинских материјала у циљу обуке или преквалификације кадрова (''ДИН'' Ниш, ПРИСМА, ''Мачкатица'' Сурдулица, курс за инжењере-специјалисте заваривања).
За предмете  ''Машински материјали'' и ''Технички материјали'' је спремио писани материјал за студенте (у виду скрипте). Такође је спремио материјал у писаном облику за изведене курсеве.

На магистарским студијама је био ангажован за више предмета, од којих је предмет ''Нови материјали'' положило десетак студената  а предмет ''Композитни материјали'' један. 

У звању доцента је био члан десетак комисија за дипломске радове и руководио израдом три дипломска рада, био је коментор магистранту у области напонске корозије (магистрирао на Машинском факултету у Нишу 2005 год.) и потенцијални ментор магистарског рада из области композитних материјала. 
Од 1984. до 2006. године обављао послове шефа Лабораторије за Машинске материјале, и у том периоду извео стотину испитивања механичких, технолошких  и других својстава металних и полимерних материјала и производа. Ова испитивања су извођена на захтев наручиоца из привреде а преко Института Машинског факултета. Од 2002 године ради на пословима акредитације лабораторије а након акредитације од 2004 године је руководилац Лабораторије за испитивање материјала и машина. Учествовао у раду неколико факултетских комисија и био члан Савета Машинског факултета у Нишу у току два мандата. Од новембра 2006 године обавља дужност продекана за финасије.
Од страних језика служи се енглеским, немачким и руским језиком.
2. ПРЕГЛЕД И МИШЉЕЊЕ О ДОСАДАШЊЕМ НАУЧНОМ И СТРУЧНОМ РАДУ КАНДИДАТА

Кандидат др Горан Раденковић је у својој конкурсној пријави приложио списак на коме је 48 рад, не рачунајући извештаје о испитивањима урађеним за потребе привреде (2.5). Радови из овог списка су хронолошки поређани у пет категорија:

1. магистарски рад и докторска дисертација (2.1),

2. 35 (12) научна и стручна рада саопштена на скуповима, симпозијумима, конференцијама или објављена у зборницима и часописима (2.2),

3. 9 (5) јединице из групација основних, технолошких и иновационих пројеката (2.3), 
4. 1 (1) библиографску јединицу која припада групи наставних публикација и 3 (3) рукописа ауторизованих предавања (2.4),
5. стотину извештаја о испитивањима урађених за потребе привреде,

2.1. МАГИСТАРСКИ РАД И ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА

2.1.1 Г. Раденковић, ''Испитивање утицаја термичке обраде на ударну жилавост ливеног нискоугљеничног челика са око 13 процената хрома'', Магистарски рад, Машински факултет Ниш, Ниш, 1988.
2.1.2 Г. Раденковић, ''Утицај термичке обраде на микроструктуру и својства ливеног нерђајућег челика аустенитно-феритног типа'' Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду, Београд 2001.

2.2. НАУЧНИ И СТРУЧНИ РАДОВИ

а) Радови објављени у часописима међународног значаја
*) до избора у звање доцента 
2.2.1 G. Radenković: “Effect of heat treatment on impact toughness and deformability of chromium stainless steel Fe-0.2C-13Cr”, Journal for Technology of plasticity, 17 (1992), 75-86.
2.2.2 G. Radenković, Z. M. Cvijović, D. Mihajlović: “Effect of quenching temperature on micro-structure and properties of cast stainless steels” Acta sterol. 13/2 (1994), 439-444.
2.2.3 G. Radenković, S. K. Zecević, Z. Cvijović, D. M. Drazić: “The influence of the sodium chloride concentration behavior od a duplex stainless steels” J. Serb. Chem. Soc. 60 (1995), 51-59.
2.2.4 G. Radenković, Z. Cvijović, S. K. Zečević, D. V. Mihajlović: “The influence of microstructure modified by rapid solidification on corrosion behavior of cast duplex stainless steels”, Prakt. Met. Sonderbd. 26 (1995), 295-307.
2.2.5 Z. M. Cvijović, V. R. Knežević, D. V. Mihajlović, G. Radenković: Elevated Temperature Effect on the Structural parameters Important in Corrosion of Duplex Stainless Steels”, Acta sterol. 18 (1999), 305-312.
2.2.6 G. Radenković, Z. M. Cvijović, S. K. Zečević, D. V. Mihajlović: “Surface melting effect on the corrosion behaviour of austenitic-ferritic stainless steels solidified in various models” Materials Science Forum, 352 (2000) pp. 213-218
*)после избора у звање доцента
2.2.7 Z. Cvijović, G. Radenković: On the relation between microstructural state and stable pitting in duplex stainless steels, Prakt. Met. Sonderband 34 (2003), 83-90.
2.2.8 Z. Cvijović, G. Radenković, V. Maksimović, B. Dimčić: “Application of ANOVA method to precipitation behaviour studies” Materials Science and Engeneering A 397 (2005) 195-203.
2.2.9 Z. Cvijović, G. Radenković: “Microstructure and pitting corrosion resistance of annealed duplex stainless steel” Corrosion Science 48 (2006), 3887-3906.
б) Радови објављени у часописима националног значаја
*)до избора у звање доцента
2.2.10  G. Radenković: ”Uticaj režima otpuštanja na udarnu žilavost nerđajućeg hromnog čelika ČL. 4171” Zaštita materijala, 32 (1991), 16-17. 
2.2.11 G. Radenković: ”Uticaj žarenja na specifični deformacioni otpor čelika Č.0445 i Č.0545” SIMOD, 6 (1995), 365-369.
2.2.12 G. Radenković: ”Izbor i karаkateristike čelika za lance izrađene livenjem” IMK-14 broj (8-9) 2-3 (1998) 69-74.
ц) Радови саопштени на међународним научним скуповима штампани у целини
*)до избора у звање доцента

2.2.13 Z. Cvijović, V. Knežević, G. Radenković, D. Mihajlović: ”Effect of Weiding Process on the Microstructure of Duplex Stainless Steel”, Proc. International Welding Conference, High Tatres Mountins-Tatranska Lomnica, Slovakia, 1996, 109-114.
2.2.14 Z. Cvijović, V. Knežević, G. Radenković, D. Mihajlović: ”The Influence of Annealing on the Pitting Corrosion of the Rapidly Solidified Duplex Stainless Steel”, Proc. 5th European Conference on Advanced Materials and Procesess and Aplications, Maastricht, 1997, vol. 1, 83-87.
*)после избора у звање доцента

2.2.15 B. Jegdić, G. Radenković: “Fracture mechanics approach to stress-corrosion cracking (SCC)”, 3rd International Conference "Research and Development in Mechanical Industry" RaDMI 2003, 19 - 23. September 2003, Herceg Novi, Serbia and Montenegro.
2.2.16 Z. Grdić, G. Radenković, M. Veličković: ”Određivanje korozione aktivnosti armaturnog čelika u betonskim konstrukcijama metodom merenja električnog potencijala” iNDiS 2006 10. nacionalni i 4. međunarodni naučni skup ZBORNIK RADOVA, Novi Sad, 22 - 24. novembar 2006. s. 413-421. 
д) Радови саопштени на националним научним скуповима штампани у целини
*)до избора у звање доцента

2.2.17 G. Radenković: “Veličina zrna nerđajućeg austenitno-feritnog čelika tipa 0,08C-22Cr-8Ni-2,5Mo-3Cu” 30 godina mašinstva, Niš, 1990, Zbornik radova, 211-213.
2.2.18 G. Radenković: “Promena neujednačenosti strukture livenog nerđajućeg austenitno-feritnog čelika tipa 0,08C-22Cr-8Ni-2,5Mo-3Cu usled zagrevanja”, 24 Savetovanje proizvodnog mašinstva Jugoslavije, Novi Sad, 1992, Zbornik radova, III deo, 109-114.
2.2.19 G. Radenković, Z. Cvijović, D. Mihajlović: “Primena SEM analize u izučavanju korozionog ponašanja dupleks nerđajućeg čelika”, I kongres elektronske mikroskopije, Novi Sad, 1994, Knjiga radova, 241-242.
2.2.20 G. Radenković, S. K. Zecević, D. M. Drazić: “Uticaj sulfatnih jona na koroziono ponašanje austenitno-feritnih čelika u hloridnim rastvorima”, 13 JSE, Vrnjačka Banja, 1995, Zbornik radova, 293-296.
2.2.21 V. R. Knežević, Z. M. Cvijović, G. Radenković: “Mikrostrukturna analiza korozionih pojava u brzo hlađenom nerđajućem čeliku” VI Jugoslovenski simpozijum o metalurgiji sa međunarodnim učešćem, Vrnjačka Banja, jun 1996, Zbornik radova, 345-348.
2.2.22 M. Radovanović, D. Lazarević, G. Radenković, M. Stošić: “Karakteristike materijala u zoni laserskog reza”, 25 JUPITER konf. 21 Simpozijum, 3.193-3.197.
*)после избора у звање доцента
2.2.23 Z. Cvijović, G. Radenković: “Primena ANOVA metode u analizi postojanosti dupleks nerđajućih čelika prema piting koroziji” Simpozijum sa međunarodnim učešćem “DEFORMACIJA I STRUKTURA METALA I LEGURA”, 26. i 27. juni 2002, Beograd, Zbornik radova, 27-30
2.2.24 S. Jovanović, G. Radenković , G. Marković, Ž. Ćirić, L. Mladenović, S. Panajotović “Statička i dinamička svojstva gumenih smeša za primarno ogibljenje železničkih vozila, X Југословенска конференција са међународним учешћем, «Жележничко машинство» 24. и 25. октобар 2002, Ниш, Југославија, Зборник радова, стр. 63 – 68..

2.2.25 Nebojša Stoiljković, Dušan Stamenković, Goran Radenković, Srđan Radenković, Dušan Tonić: “Kontrola kvaliteta u održavanju železničkih vozila” XI Научно-стручна конференција о железници, «ŽELKON '04» октобар 2004, Ниш, Србија и Црна гора, Зборник радова, стр. 205-209.
е) Радови саопштени на међународним научним скуповима штампани у изводу

*)до избора у звање доцента
2.2.26 G. Radenković, Z. Cvijović, S. K. Zečević, D. Mihajlović: “The corrosion behavior of rapidly solidified austenitic-ferritic stainless steel” 4th International Metallurgical Symposium “Metal 95”, Ostrava 1995, 203.
2.2.27 Z. Cvijović, G. Radenković: “The Kinetics of Pits Growth on Rapidly Solidified Duplex Stainless Steel”, Abstracts of  5th International Metallurgical Symposium “Metal 95”, Ostrava 1996, 124.
2.2.28 Z. Cvijović, V. Knežević, G. Radenković, D. Mihajlović: “Fractal Analisys of Corrosion Pitting Damages” 5th International Metallurgical Symposium “Metal 95”, Ostrava 1996, 125.
*)после избора у звање доцента

2.2.29 Z. Cvijović, G. Radenković, V. Maksimović, B. Dimčić: “Prediction of precipitation behavior of selected alloys using ANOVA method” The Fifth Yugoslav Materials Research Society Conference YUCOMAT 2003, Herceg Novi, September 15-19, 2003. The Book of Abstracts, p. 20
ф) Радови саопштени на националним научним скуповима штампани у изводу
*)до избора у звање доцента
2.2.30 G. Radenković, S. K. Zečević, Z. Cvijović, D. M. Drazić: “Uticaj koncentracije natrijum-hlorida na korozionu stabilnost austenitno-feritnog čelika tipa 0,08C-22Cr-8Ni-2,5Mo-3Cu”, 36 Savetovanje Srpskog hemijskog drustva, Beograd, 1994, Knjiga izvoda, 216.
2.2.31 Z. Cvijović, D. Mihajlović, V. Knežević, G. Radenković: “Stabilnost strukture i koroziono ponašanje brzo očvrslog dupleks nerđajućeg čelika”, Naučni skup: 100 godina  SHD, Beograd, 1997, Knjiga izvoda, 101.
*)после избора у звање доцента

2.2.32 B. Dimčić, Z. Cvijović, G. Radenković: “Stabilnost δ ferita u strukturi dupleks nerđajućih čelika”, XLI Savetovanje srpskog hemijskog društva,Beograd, 23. i 24. januar 2003, Izvodi radova str. 91

2.2.33 B. Dimčić, Z. Cvijović, G. Radenković: “Uticaj proizvodnih uslova na stabilnost strukture dupleks nerđajućih čelika za livenje”, VI Savetovanje metalurga Srbije i Crne gore sa međunarodnim učešćem, Aranđelovac, 12. i 13. jun 2003, Izvodi radova str. 89

2.2.34 Г. Раденковић: “Извођење експеримента у металургији”, XLII Savetovanje srpskog hemijskog društva, Beograd, 22. i 23. januar 2004, Izvodi radova str. 79 (plenarno predavanje Sekcije za metalurgiju)
г) Радови саопштени на националним научним скуповима
2.2.35 Г. Раденковић, “Питинг корозија аустенитно-феритног челика”, Научни скуп: Физичка хемија материјала, САНУ, Београд, 15-16 новембар 1994.
2.3  НАУЧНО-ИСТРАЖИВАЧКИ ПРОЈЕКТИ

Као члан тима, др Горан Раденковић је радио на реализацији следећих научно-истраживачких пројеката:

2.3.1 D. Mihajlović, Z. Cvijović, G. Radenković, V. Knežević: «Metalika-metalni materijali, deo: Struktura i osobine legura nastalih pri velikoj brzini očvršćavanja». ev. br. 0207 Projekt osnovnih nauka TMF-Republički fond za nauku, 1994-1995. Rukovodilac projekta D. Mihajlović, red. prof.
2.3.2 Z. Cvijović, D. Mihajlović, V. Knežević, G. Radenković: «Metalika-Dobijanje metala i njihovih legura elektrohemijskim i metalurškim putem Legure nastale brzim  očvršćavanjem». ev. br. 02E21 Projekt osnovnih nauka TMF-Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije, 1996-2000. Rukovodilac projekta Z. Cvijović, red. prof.
2.3.3 M. Milićević, Č. Ilić, G. Radenković i dr. «Istraživanje adekvatnih režima termičke obrade i zavarivanja skretničkih delova» ev. br. 15.1026. Inovacioni projekat, Građevinski fakultet Univerziteta u Nišu-Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije 1996.
2.3.4 D. Vukićević, G. Radenković i dr. “Izrada lanaca livenjem” ev. br. I Inovacioni projekat, Mašinski fakultet u Nišu-Ministarstvo za nauku i tehnologiju Srbije 1997.
*)после избора у звање доцента

2.3.5 Д. Стаменковић, Г. Раденковић и др.: ''Истраживање карактеристика гумено-металних опруга и унапређење квалитета гумено-металних елемената примарног огибљења електричних локомотива серије 441 и 461'', који је финансирао ''ТИГАР'' из Пирота а реализовао Машински факултет у Нишу, 2001-2002. Руководилац пројекта др Д. Стаменковић, доцент.
2.3.6 V. Stoiljković, G. Radenković i dr.: “Razvoj softvera za poboljšanje performanse industrijskih procesa” ev. br. MIS.3.07.0015 Пројекат из области технолошког развоја, Машински факултет у Нишу 2003 Руководилац пројекта проф. др В. Стоиљковић
2.3.7 Igić, V. Marinković, G. Radenković, i dr.: “Metodi projektovanja i optimizacije konstrukcije novog staklenika za industrijsku proizvodnju povrća i cvećа” ev. br. SGR.4.05.0048 Пројекат из области технолошког развоја, ГАФ Ниш, 2002-2003, Руководилац пројекта проф. Игић, руководилац  подпројекта проф. др. В. Маринковић
2.3.8 В. Мишковић-Станковић, Д. М. Дражић, Г. Раденковић и др.: “Превенција штета насталих као последица корозије материјала и неадекватне антикорозиине заштите” ев. бр. 1689 Пројекат из области основних наука TMF Београд 2002-2004 Руководилац пројекта проф. др В. Мишковић-Станковић
2.3.9 М. Ракин, З. Цвијовић, Г. Раденковић и др.: «Специјалне теме механике лома» ев. бр. 144027 Пројекат из области основних наука TMF Београд, 2006-2007 Руководилац пројекта доцент др М. Ракин
2.4 ПУБЛИКАЦИЈЕ

Др Горан Раденковић има објављене следеће публикације:

2.4.1 Z. Cvijović, G. Radenković: “Pitting Corrosion Damage of Cast Duplex Stainless Steels: Role of Microstructure” 5th chapter of book Corrosion Research Trends, Editors: I. S. Wang, Nova Science Publishers
2.4.2 Г. Раденковић, Машински материјали, приручник, Машински факултет Ниш, Ниш, 2007.
2.4.3 Писани материјали за курсеве
- курс за инжењере-специјалисте заваривања
- курс за преобуку за потребе ''ДИН'' Ниш
- курс обуке за потребе ''Мачкатица'' Сурдулица
- курс преобуке ''ПРИСМА'' Ниш
2.5 СТРУЧНИ РАДОВИ

а) Експериментална испитивања и елаборати за привреду (наведени само неки наслови)
2.5.1 Г. Раденковић: Испитивање затезне чврстоће, жилавости и тврдоће ливених челика, Ниш, 2001

2.5.2 Г. Раденковић: Испитивање тврдоће челичне сачме, Ниш, 2001

2.5.3 Г. Раденковић: Утврђивање квалитета челичних цеви, Ниш, 2001

2.5.4 Г. Раденковић: Испитивање челичног ужета за преднапрезање, Ниш, 2001

2.5.5 Г. Раденковић: Провера носивости навојног пара за електромоторни погон вентила, Ниш, 2002

2.5.6 Г. Раденковић: Испитивање пластичних цеви за канализацију номиналног пречника 200 mm, Ниш, 2002

2.5.7 Г. Раденковић: Одређивање класе челичних вијака и навртке, Ниш, 2002

2.5.8 Г. Раденковић: Испитивање типлова за стиропор, Ниш, 2002

2.5.9 Г. Раденковић: Испитивање механичких карактеристика ребрастог бетонског челика, Ниш, 2002

2.5.10 Г. Раденковић: Испитивање прозора,  Ниш, 2003

2.5.11 Г. Раденковић: Испитивање полуге за вучу возила,  Ниш, 2003

2.5.12 Г. Раденковић, Н. Јовановић: Испитивање цеви и спојних елемената, Ниш, 2004 

2.5.13 Г. Раденковић, Н. Јовановић: Испитивање механичких карактеристика глатког бетонског челика, Ниш, 2004

2.5.14 Г. Раденковић: Испитивање динамичких својстава гумених епрувета, Ниш, 2005

2.5.15 Г. Раденковић, Н. Јовановић: Испитивање механичких карактеристика завареног челичног резервоара за TNG типа ZC-6, Ниш, 2005
2.5.16 Г. Раденковић: Испитивање заптивних прстена за кочионе цилиндре вагона, Ниш, 2006.
2.5.17 Г. Раденковић: Испитивање предизолованих цеви, Ниш, 2006
2.5.18 Г. Раденковић: Испитивање предизолованих вентила Ниш, 2007
2.6 ИЗВЕДЕНЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 
Горан Раденковић је пројектовао и израдио два типа машина за прехрамбену индустрију (израђене од нерђајућих и конструкцијских челика):

2.6.1 Машина за љушћење јабука и крушака
2.6.2 Машина за сецкање јабука и крушака
2.7 УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОЦЕНУ И ОДБРАНУ МАГИСТАРСКИХ ТЕЗА 

2.7.1. Члан комисије за оцену и одбрану магистарске тезе

Игор Анђелковић, "Istraživanje pojava naponsko-korozionih prslina zavarenih spojeva u zoni uticaja toplote", Машински факултет Ниш, 2005.
2.8 УЧЕШЋЕ У КОМИСИЈАМА ЗА ОДБРАНУ ДИПЛОМСКИХ РАДОВА
2.8.1. Ментор дипломског рада

Бојан Станковић,  “Термохемијска обрада челика” Машински факултет Ниш, 2004
Мирко Пешић, “Технолошки поступак израде ковачког алата” Машински факултет Ниш, 2005
Љиљана Стевановић, “Термохемијска обрада зупчаника” Машински факултет Ниш, 2007
2.8.2. Члан комисије за одбрану дипломског рада

Стојановић Срђан, “Пројектовање и конструисање алата за пресовање (истискивање) алуминијумских профила за израду соларног колектора «Nais80» произведеног у DD NISSAL -Niš” Машински факултет Ниш, 2002
Драган Вељковић, “Анализа технолошког поступка израде алата класичним нумерички управљаним машинама алаткама” Машински факултет Ниш, 2002
Драган Вујић, “Анализа технологије монтаже са аспектапогодности примене степена аутоматизације производње” Машински факултет Ниш, 2003
Дејан Јефтић, “Методе повећања издржљивости завареих спојева” Машински факултет Ниш, 2004
Балетић Александар, “Израда компензационих цеви” Машински факултет Ниш, 2004

Миодраг Димитријевић, “Легуре које памте облик” Машински факултет Ниш, 2004

Иван Ристић, “Технолошки поступак израде машине за одвајање коштица”  Машински факултет Ниш, 2004
Предраг Јанковић, “Технолошка испитивања” Машински факултет Ниш, 2005

Анастасиа Топалидоу, “Програмирање нумерички управљаних стругова” Машински факултет Ниш, 2005

Срећко Станковић, “Производни системи, структура и опис” Машински факултет Ниш, 2005
Парталис Стефанос, “Програмирање NUMA коришћењем SHOPTURNA-a” Машински факултет Ниш, 2006

Бобан Јевтовић, “Производни процеси базирани на NUMA” Машински факултет Ниш, 2006

Братислав Влатковић, “Технолошки поступак израде алата за вулканизацију облоге амортизера” Машински факултет Ниш, 2007

Александар Веселиновић, “Технологија израде пужног једностепеног редуктора” Машински факултет Ниш, 2007

Милош Динчић, “Линеарна статичка анализа чељусти за пресовање кабловских папучица” Машински факултет Ниш, 2007

3. ПОДАЦИ О ОБЈАВЉЕНИМ РАДОВИМА
Радови др Горана Раденковића се по тематици могу сврстати у неколико група. 
Научно-истраживачка активност др Горана Раденковића је везана углавном за изучавање утицаја услова израде и накнадне термичке обраде на структуру и својства металних материјала. Највећи део истраживања је посвећен изучавању могућности да се путем: (а) модифицирања структуре савременим технологијама заваривања и (б) термичког третирања обезбеди добра ударна жилавост нових материјала из групе дуплекс нерђајућих челика уз високу отпорност према питинг корозији у хлоридним срединама, што је уједно била и проблематика његове докторске дисертације.

У оквиру ових испитивања бавио се и методама за одређивање структурних карактеристика, морфологије корозионих оштећења и захтеваних својстава материјала.
Већина радова је проистекла из учешћа на два петогодишња научно-истраживачка пројекта Министарства за науку, технологију и развој Републике Србије.
Научно-истраживачка активност др Горана Раденковића после избора у звање доцента је једним делом била везана за наставак истраживања домена његове докторске дисертације (изучавање утицаја услова израде и накнадне термичке обраде на структуру и антикорозиона  својства нерђајућих челика), док је друга област рада у наведеном изборном периоду је била везана за механику лома и напонску корозију. Напонска корозија је такође испитивана у хлоридним растворима и у већини случајева јој претходи тачкаста (питинг) корозија, која је била предмет испитвања у претходним изборним периодима. За разлику од претходних испитивања у овом изборном периоду испитивања су проширена на све групе нерђајућих челика: аустенитни, аустенитно-феритни, феритни и мартензитни нерђајући челици. Трећа област истраживачког рада је била примена савремених метода планирања експеримента и анализе остварених резултата испитивања нерђајућих челика (DoE-Design of Experiment и ANOVA-Analisys Of Variance). Четврта област научно-стручног интересовања  звању доцента је била истраживање својстава еластомера (гумених смеша) различитих састава.
Рад под бројем 2.1.1 представља магистарску тезу и комисија се придружује оцени коју је усвојило Наставно-научно веће Машинског факултета у Нишу поводом оцене и одбране магистарског рада. Рад 2.1.2 представља докторску дисертацију и комисија се такође придружује оцени коју је усвојило Наставно-научно већа Технолошко-металуршког факултета у Београду поводом оцене и одбране докторског рада.
Радови 2.2.1 и 2.2.10 се односе на утицај термичке обраде на механичка и технолошка својства нерђајућег хромног челика (13 % Cr) мартензитне класе а рад 2.2.11 на угљеничне конструкцијске челике. У прва два рада је показано да се правилним избором режима отпуштања може остварити мартензитна структура повећане ударне жилавости и деформабилности нерђајућег челика. У трећем раду је показана могућност да се путем жарења доста смањи деформациони отпор челика Č.0445 и Č.0445.
Велика број радова се односе на проучавање утицаја микроструктурног стања на ударну жилавост и корозионо понашање два индустријски произведена дуплекс аустенитно-феритна нерђајућа челика типа: 22,5Cr-8Ni-2Mo-3,5Cu-0,1N и 27Cr-7Ni-2Мo-3Cu-0,12N, различитог модела очвршћавања и морфологије полазне ливене структуре. У ову групу спадају радови 2.2.2, 2.2.3, 2.2.17, 2.2.18, 2.2.20, 2.2.30, 2.2.35, који се баве корелацијом између миокроструктурних карактеристика и својстава челика нижег степена легираности произведеног конвенционалним поступком ливења у пешчане калупе. Тако је у раду 2.2.2 применом стереолошке анализе праћења промена геометријских параметара структуре са температуром жарења и показано да ударну жилавост и отпорност према локалној корозији у воденом раствору 0,5 М NaCl поред предпостављене промене у расподели критичних легирајућих елемената првенствено одређује количински однос ферита и аустенита, различитог еквивалента постојаности према питинг корозији (PREN). Промена величине и морфологије међуфазних ферит/аустенит граница као потенцијалних места иницирања питинга може се одразити на њихов број, величину, облик и расподелу. Стога је у радовима 2.2.17 и 2.2.18 респективно, испитан утицај локалних услова очвршћавања на морфологију субструктуре па самим тим и на величину међуфазних граница у структури одливака и могућност хомогенизације структуре путем термичке обраде.
С обзиром да корозионо понашање материјала зависи од више фактора у радовима 2.2.3, 2.2.20 и 2.2.30 се приступило анализи утицаја електрохемијских услова на корозиону стабилност челика у ливеном стању и након термичког третирања. Резултати приказани у радовима 2.2.3 и 2.2.30 су показали да се променом концентрације соли у воденом раствору NaCl мења питинг потенцијал, Ep, преферентног растварања на граничној површини ферит/аустенит, струја општег растварања челика и величина корозионог оштећења. При томе се са повећањем концентрације NaCl од 0,03М до 4 М потенцијал Еp негативира за око 90 mV по декадној промени концентрације соли, а расте величина оштећења. Активациони утицај хлорних јона се, међутим, може спречити увођењем инхибитора као што су сулфати и нитрити. Стога је у раду 2.2.20 испитан утицај додатка сулфатних јона у 0,5 М NaCl раствор као основни електролит и утврђена минимална концентрација сулфатних јона од 0,1 М и 1 М, која је довољна да потисне локално растварање на неметалним укључцима односно међуфазним границама што доприноси смањењу броај локалних оштећења. Укупни резултати испитивања склоности овог челика очврслог у условима мање брзине хлађења према питинг корозији и могућности да се путем термичке обраде и увођењем инхибитора у хлоридни раствор побољша корозиона отпорност изложени су у предавању 2.2.35 одржаном  на Научном скупу: Физичка хемија материјала.

Група радова 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.13, 2.2.14, 2.2.19, 2.2.21, 2.2.26, 2.2.27, 2.2.28, 2.2.31, који обухватају изучавање утицаја велике брзине хлађења при очвршћавању и даљој трансформацији у чврстом стању на модел очвршћавања, финалну микроструктуру, њену стабилност и корозиону постојаност у зависности од састава челика.

Приказ неконвенционалних структура аустенитно-феритног нерђајућег челика, остварених повећањем брзине хлађења до реда величине 101 -102  0C/s - TIG поступком, електронским и снопом плазме је дат у раду 2.2.13 на примеру ниже легираног челика са односом Creq/Nieq = 1,87. Дефинисан је модел и морфологија очвршћавања, као и њихов утицај на морфологију финалне структуре. Претпостављено је да при највећој брзини хлађења долази до промене модела очвршћавања из FA у F модел, а тиме и морфологије структуре. Уочене промене геометријских параметара микроструктуре су квантитативно дефинисане у раду 2.2.4. Приказано је да је настала структура летвичастог ферита (LF) са око 20 vol.% релативно хомогенијег метастабилног ферита има за последицу повећање питинг потенцијала за 400 до 770 mV и ниже густине струје у целом испитиваном опсегу потенцијала у односу на полазно стање конвенционално одливеног челика. До појаве локалног оштећења у овом случају долази на међуфазним ферит/аустенит границама. Међутим, већа количина међуфазних  граница и расподела финијих плочица аустенита на краћем међусобном растојању одражава се на морфологију оштећења. Комбиновањем анализе слике добијене светлосним (SM) и скенирајућим електронским микроскопом (SEM) изведене у раду 2.2.19 уочено је да постоји разлика у морфологији насталих оштећења. Наиме, рупице се иницирају на већем броју места, финије су, али се, како је то показано у раду 2.2.27, брже шире и након краћег времена растварања спајају градећи шира и плића оштећења разуђених контура. У циљу потпуније карактеризације облика насталих корозионих оштећења у радовима 2.2.21 и 2.2.28 је по први пут примењена фрактална анализа. Показано је да добијене вредности фракталне димензије на адекватан начин прате SEM анализом уочену разлику у разуђености контура оштећења насталих локалним растварањем дуплекс нерђајућег челика различитог микроструктурног стања.

Испитивања изведена у радовима 2.2.6 и 2.2.26 су показала да састав дуплекс нерђајућих челика осим преко степена легираности критичним елементима утичу на њихово корозионо понашање и преко измена у микроструктури. Ово отуд што челик са односом Creq/Nieq = 2,36 и PREN = 35,8 показује знатно бољу корозиону постојаност чак и у стању након ливења у пешчане калупе. Питинг почиње тек при потенцијалу од 900 mV (ZKE). Разлог томе је чињеница да очвршћавање по различитом моделу већ при брзини хлађења реда величине 10-1-100 оC/s доводи до појаве у структури челика вишег степена легираности веће количине ферита отпорнијег на локалну корозију. Позитиван утицај модифицирања структуре процесима брзог очвршћавања у случају овог челика није потврђен. Незнатно позитивирање питинг потенцијала до потенцијала општег растварања не представља неко значајно побољшање за разлику од повећања вредности Ep челика нижег степена легираности. Овако настале структуре су, међутим, високонестабилне.

Испитивање понашања метастабилног ферита у структури LF при загревању на 900оC и 1050oC

је показало да при томе долази до постепеног разлагања ферита и деградације корозионе отпорности челика. У раду 2.2.5 је доказано да услед интензивног издвајања сигма фазе после загревања на 900 оC у току 2, 5, 15, 30, 60 и 120 min вредност Ep опада од 570 mV (ZKE) на 530, 150, 125, 30, 120 и 70 mV (ZKE) респективно. Значајно мањи пад вредности Ep са временом загревања на 1050 оC утврђен је у радовима 2.2.14 и 2.2.31 је пре последица хетерогенизације ферита настала издвајањем секундарног аустенита, јер је укупна количина образоване сигма фазе занемарљиво мала.
Радови 2.2.7, 2.2.9, 2.2.32 и 2.2.33 представљају наставак у области проучавања утицаја микроструктурног стања на ударну жилавост и корозионо понашање два индустријски произведена дуплекс аустенитно-феритна нерђајућа челика типа: 22,5Cr-8Ni-2Mo-3,5Cu-0,1N и 27Cr-7Ni-2Мo-3Cu-0,12N, различитог модела очвршћавања и морфологије полазне ливене структуре. У овим радовима је свеобухватно приказан утицај температуре жарења, врсте неметалних укључака, модела кристализације и хемијског састава челика на питинг потенцијал и показано је како и колико се може утицати на антикорозиона својства наведених нерђајућих челика. 
У радовима 2.2.8,  2.2.23 и 2.2.29 је примењена анализа варијанси на резултате испитивања питинг корозије аустенитно-феритних нерђајућих челика као и легуре алуминијума 2219 и на основу анализе изведених испитивања описано предвиђање понашања у условима који се разликују у односу на услове испитивања. Такође је приказано који су фактори најутицајнији као и међусобни утицај фактора на својства испитиваних челика.
У раду 2.2.34 је описана примена планирања експеримента у металургији у циљу смањивања броја експеримената тако да се оствари довољно велика вероватноћа да остварени резултати буду поуздани. 

Радови 2.2.15 се односе на механику лома и напонску корозију легуре алуминијума високе чврстоће. Описан је утицај температуре на брзину раста прслине у 3,5 %–ном раствору натријум-хлорида у води, као и утицај околине (ваздух, дестилована вода и 3,5 % NaCl) напон течења, жилавост лома K1C и K1CSCC и брзину раста прслине. За претпостављени облик елиптичне прслине је приказан и прорачун карактеристичних величина механике лома рачунајући и време до лома. 
Рад 2.2.16 се односи на корозију бетонског челика у армираном бетону односно методи одређивања корозионе активности бетонског челика у бетону мерењем електричног потенцијала. Овом методом је могуће откривање корозије челика у раној фази или чак када корозија још није почела. У раду је показана могућност доста сигурног откривања корозионе активности челика на основу изведеног експеримента са узорцима армираног бетона који су држани у обичној и сланој води.
У раду 2.2.24 су приказани резултати испитивања гумених смеша различитих састава у циљу одређивања оптималног односа пригушења осцилација са једне стране и осталих својстава који се односе на трајност гумено-металних елемената огибљења. Примењено је више метода испитивања статичких и динамичких карактеристика гумених смеша, изведена анализа резултата тврдоће, статичког хистерезиса, пригушења у динамичким условима оптерећења, динамичког модула еластичности и упоређење статичких и динамичких карактеристика. Утврђено је да постоји значајан утицај састава гумених смеша на њихове статичке и динамичке карактеристике и предложена оптимална смеша.
У раду 2.2.25 је указано да је један од услова прикључења наше земље Европској Унији прихватање европских стандарда односно прилагођавање наших стандарда европским. Основни циљ овог захтева је обезбеђење квалитета у свим областима људске делатности, а посебно у области саобраћаја. Контрола квалитета у одржавању железничких возила је значајна област која, према мишљењу аутора, може да се унапреди међусобном сарадњом железнице, железничке индустрије, института и универзитета, односно потребно је да се расположиви људски капацитети-стручњаци и опрема обједине и ставе у функцију унапређења одржавања железничких возила.

4. МИШЉЕЊЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА ИЗБОР

Из изложеног реферата се јасно види да је др Горан Раденковић, доцент у свом досадашњем раду на Машинском факултету у Нишу, најпре као асистент а затим и као доцент, постигао запажене резултате у научном, наставно-образовном и стручном раду.

Објављеним радовима као и учествовањем на међународним и националним конгресима и научно-стручним скуповима, објављивањем радова у часописима, кандидат је саопштио иностраној и домаћој научној и стручној јавности резултате својих истраживања.

Кандидат је учествовао у реализацији научно-истраживачких пројеката из области металургије и корозије, као сарадник и истраживач, и дао значајан допринос у реализацији тих пројеката. 
Кандидат је био ангажован на испитивању производа за потребе привреде која су настала као резултат директне сарадње Факултета са привредом.

Др Горан Раденковић има 26 година наставног и педагошког искуства стеченог на Факултету. Дугогодишњим радом у наставно-образовном процесу кандидат је оформљен у савременог сарадника и организатора наставе, коју обавља на потребном нивоу. Такође, на последипломским студијама ангажован је на више предмета на профилу Производног машинства, чија се настава одвија менторским путем. 

У последњем изборном периоду кандидат је руководио израдом три дипломских радова из области термохемијске обраде, а био је и члан комисија за одбрану већег броја дипломских радова, и једног магистарског рада.

Имајући у виду научну, стручну и педагошку активност кандидата јасно се види да је у питању оформљени научни радник и стручњак који своје велико искуство може да пренесе на студенте и млађе колеге.

5. ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР КАНДИДАТА

На основу анализе конкурсног материјала, тј. целокупне досадашње наставно-педагошке, научне и стручне активности, чланови Комисије закључују да је кандидат др Горан Раденковић:

· магистрирао и докторирао из области науке о материјалима, што припада ужој научној области за коју конкурише, 

· решавао широк спектар проблема у области производних система и технологија, односно научних области којима се бавио и дао солидан допринос развоју науке и струке, чији се резултати примењују и у инжењерској пракси,

· учествовао на међународним и домаћим скуповима, где је саопштио резултате својих истраживања,

· објавио позитивно оцењенe научнe радовe у међународним и националним часописима,

· аутор наставне публикације,

· ангажован на редовним и последипломским студијама на Машинском факултету у Нишу, при чему је показао да има смисао за наставни односно педагошки рад: организацијом и извођењем наставе и испита, менторством и учешћем у комисијама за одбрану магистарских и дипломских радова. 

· активан учесник научно-истраживачких, развојних и иновационих пројеката, 

· сарађивао са привредом у решавању различитих практичних проблема,

· својим понашањем и деловањем у научно-стручној јавности, односом према колегама и студентима показао је да поседује моралне, научне и стручне квалитете које треба да има наставник универзитета. 

На основу напред изнетог Комисија референата констатује да кандидат др Горан Раденковић , доцент испуњава све услове предвиђене Законом о универзитету и Статутом Машинског факултета у Нишу за избор у звање ванредног професора. Због тога Комисија референата, са задовољством, предлаже декану Машинског факултета Универзитета у Нишу да др Горана Раденковића, дипл. маш. инж. изабере у звање ВАНРЕДНОГ ПРОФЕСОРА за ужу научну област ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ И ТЕХНОЛОГИЈЕ на Машинском факултету Универзитета у Нишу. 
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